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AB 164

ŚWIADECTWO Z  BADAŃ NR BM  179.2 / 2017 / G / A

1.   Nazwa i adres Zleceniodawcy: GEOCOVER  Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104

2.   Nazwa i opis przedmiotu badań: próbka: agrowłóknina Geocover P110 biała
3.   Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-04-21
4.   Data wykonania badań: 2017-04-24
5.   Próbki pobrano: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana przez

Zleceniodawcę i dostarczona bez Raportu z pobrania próbek
6.   Badania wykonano zgodnie z: metodami badań podanymi w zestawieniu wyników

Zestawienie wyników badań ]aboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonała: mgr inż. Krystyna Wierus

1.    Wyniki badań dotyczą wyłącznie przedmiotu baqanego.
2.     B-ez pisemnej zgo-dy riie;o;nika -Laboratorium Świadectwo z badań  nie może być powielane fragmentarycz,nie lecz tftft,ko w

/

całości.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ',,,

3.     Świadectwo z badań  zawierawyniki  badań  objętych  zakresem akredytacji.                                                                              Ji,;',,,
4.     Wyniki badań nie objętych zak;esem akredytacji, jeśli występują, oz,naczono symbolem *) umiesz,cz,onym w tabeli wyriiJ|/i,ftów

przy naz,wie wskaźnika.                                                                                                                                                                                                   i,,i,
5.     Niepewność pomiaru, jeśli jest określona, została wyz,nacz,ona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie             't,,

EA-4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną prz;y poziomie ufności 95Cflo i współczynniki!,i,,
rozszerzeniak--2.

Data sporządzenia świadectwa:  2017-04-25
Liczba egzemp]arzy świadectwa:  4
Świadectwo z badań otrzymują:

GEOCOVER Sp. z o.o. -2 egz.

lN'`"TUTWŁ'',R#
L.c;Lc;ratorium  Ladań  Surowców

i  `'.rłyrc)bów  W`t')kienniczych
92-1tJ3  Łódż,   iji    'r}rzeziń

Siedziba    Ldlii.i

IW -Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. Brzegffiskźż 6/Ł53)d Ź,egż, a/al
IW -Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. Gdańska 118)-1 egz. a/a

Świadectwo z badań sporządziła:
mgr inż. Zofia Mokwińska

Osoba autoryzująca Świadectwo  z badań
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