
EEHsrnTIIT Wł,lrDKHEEH mHyETtm
ff©%SEffi©  ffi®S©ffiffffiffi   Hffis©fi©Ęsg©
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Laboratorium Badań
Surowców i Wyrobów Włókienniczych

92-103 Łódź, ul.  Brzezińska  5/15, 42 6163142, fax  42 6792638

90-520  Łódź, ul. Gdańska  118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490
e-mail:   bwitkowska@iw.Iodz.Dl; iandrvsiak@iw.lodz.Dl
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ŚWIADECTW0 Z  BADAŃ NR BM  179.3 / 2017 / G / A

1.   Nazwa i adres Zleceniodawcy: GEOCOVER  Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104

2.   Nazwa i opis przedmiotu badań: próbka: agrowłóknina Geocover P150 czarna
3.   Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-04-21
4.   Data wykonania badań: 2017-04-24
5.   Próbki pobrano: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana przez

Zleceniodawcę i dostarczona bez Raportu z pobrania próbek
6.   Badania wykonano zgodnie z: metodami badań podanymi w zestawieniu wyników

Zestawienie wyników badań ]aboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonała: mgr inż. Krystyna Wierus

1.    Wyniki badań dotyczą wyłącz,nie przedririotu baąamego.
2.     Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Świadectwo z badań  nie może być powielane fragmentaryczjrie lecz tylwq,ti w

c ało ś c i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ',,',,

3.     Świadectwo z badań  zawiera wyniki  badań  objętych  zakresem akredytacji.                                                                                 !',,3i.bww;an#ketcb%azń°n%eaonbjzęaywc';rzuakwryer:'eK#:kurueudr;t:cujJt;'jye.śri't:yKs'teę'pe:;'ą:Ko'zcnuayc`zUoL::symboiemsturieszczonymwtabeliwynił;'/fN

przy naz.wie wskaźnika.
5.     Niepewność pomiaru, jeśli jest określona, z.ostała wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartyri w dokumencie

EA-4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną prz,y poz,iomie uftości 95Cmo i współcz.ynniku
rozszerzeniak--2.
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Data sporządzenia świadectwa:  2017-04-25
Liczba egzemplarzy świadectwa:  4
Świadectwo z badań otrzymują:

GEOCOVER Sp. z o.o. -2 egz. Siedziha    L.i

IW -Laboratorlum Badań Su-rowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. BrzegfisĘa®/Hsd ż,egż`
IW -Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. Gdańska 118)-1 egz. a/a

Swiadectwo z badań sporządziła:
mgr inż. Zofia Mokwińska

Osoba autoryzująca Świadectwo  z badań
lmię i nazwisko:
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