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AB  164

ŚWIADECTWO Z  BADAN NR BM  40.1 / 2017 / G / A

1.   Nazwa i adres Zleceniodawcy: GEOCOVER Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104

2.   Nazwa i opis przedmiotu badań: próbka: Agrowłóknina Geocover P23 biała -łączona
podwójnym ściegiem

3.   Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-01-25
4.   Data wykonania badań: 2017-02-06
5.   Próbki pobrano: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana przez

Zleceniodawcę i dostarczona bez Raportu z pobrania próbek
6.   Badania wykonano zgodnie z: metodami badań podanymi w zestawieniu wyników

Zestawienie wyników badań ]aboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonała:  mgr inż. Krystyna Wierus

1.    Wyniki badań dotyczą wyłączf tie przedmiotu baąanego.-i.     BJez pis-emnej zgo`dy-ńie;o;;ika Laóoratorium Świaidectwo z badań  nie może być powielane fragmentarycźpł',,e lecz tylko w

całości.

3.    Świadectwo z badań  zawiera wyniki  badań  objętych  zakresem akredytacji.
4.Wynikibaqańn:e?bj.ętychzakresemakredytacji,jeśliwystępują,oznaczonosymbolem*)umieszczonymwyłpeliwyników

prz,y nazwie wskaźnika.                                                                                                                                                              _        ..            '!,,
5.    `N;ópew-ność pomiaru, jeśli jest określona, została wyz,naczona zgodnie z zaleceniami zawarfyrr!i W_9?ftumeti'F:ihe

Eri4/16. P;dane wańtośc;niepewności stanowią n;epewność rJzszerzoną prz,y poziomie uftości 95Cflo i wsplf iłrtczynniku
rozfzerzenz.ci k = 2.                                                                                                                                   lNST.t`T   rTTvtuTTm ' ` !CTWA
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Świadectwo z badań sporządziła:
mgr inż. Zofia Mokwińska

Osoba autoryzująca Świadectwo  z badań
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