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ŚWIADECTW0 Z  BADAŃ NR BM  290.3.1 / 2017 / G / A

1.   Nazwa i adres Zleceniodawcy: GEOCOVER Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104

2.   Nazwa i opis przedmiotu badań: próbka: Agrowłóknina P140 Geocover Grecja Preinium,
zielona

3.   Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-06-28
4.   Data wykonania badań: 2017-07-11
5.   Próbki pobrano: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana przez

Zleceniodawcę i dostarczona bez Raportu z pobrania próbek
6.   Badania wykonano zgodnie z: metodami badań podanymi w zestawieniu wyników

Zestawienie wyników badań ]aboratoryjnych

patrz:  strona 2/2

Badaiiia wykonała:  Elżbieta Olczak

1.    Wyniki badań dotyczą wyłącznie przedmiotu badanego.
2.     Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Świadectwo z badań  nie może być powielane fragmentar+c~cąie lec-~'iftlko \T

całości.

3.     Świadectwo z badań  zawiera wyniki  badań  objętych  zakresem akredytacji.
4.     Wyniki badań nie objętych zakresem akredytacji, jeśli występują, oznaczono symbolem *) umiesz;cz,orLym w {abeli wj;Tiików

przy nazwie wskaźnika.
5.     Niepewność pomiaru, jeśli jest określona, została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie

EA-4/16.  Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną prz,y poziomie uftości 95Cflo i wspótczynniftu
rozszerzenia k = 2.                                                                                                                                                                                                   i,,,
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Świadectwo z badań sporządziła:
mgr inź. Zofia Mokwińska
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